
Nominalna grubość ścianki, mm
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54,0 rury
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Standard: DIN EN 10216-5
Gatunki stali: 1.4541; 1.4878; 1.4301; 1.4306; 1.4307; 1.4401; 1.4435; 1.4571; 1.4404; 1.4436; 1.4462 i inne

średnica 
zew.
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